CARATTERISTICA METODO DI PROVA UNITA DI MISURA VALORITIPICI MEDI VALORI LIMITE PREVISTI NORMA DI RIFERIMENTO
CHARACTERISTIC TESTING METHOD MEASUREMENT UNIT AVERAGE TYPICAL VALUES ESTABLISHED LIMITS REFERENCE STANDARD
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE MARBEINHEIT TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VORGESEHENE GRENZWERTE BEZUNGSNORM
CARACTERISTIQUE METHODE D'ESSAI UNITE DE MESURE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALEURS LIMITES PREVUES NORME DE REFERENCES
CARACTERISTICA METODO DE PRUEBA UNIDAD DE MEDIDA VALORES TIPICOS MEDIOS VALORES LIMITE PREVISTOS NORMA DE REFERENCIA
iheAsi0eagiash 016N aéesiAicail ONacaidi aaa0e0caii 286G60 4cAd0ca ee0RIga¢ie0cco0 ePENDACE0 dcAoOcai sificNAel Naii CNeACEa
Tolleranze dimensionali
D!mens!ons —Apmessyngen 7<N<15 N> 15
Dimensions - Dimensiones
&$AIA BI'A - %000UOIE
Lunghezza e larghezza " .
. a, C)
t;:g;huir:jdg?’eligh +2% (max 5 mm) [+ 2% (max 5mm) +2% (max5 mm,
Longueur et largeur
Longitud y anchura © ©
ng p _EY i +09mm +0,6% +2,0 mm
Ortogonalita - Rectangularity
Rechtwinkligkeit - Orthogonalité Conforme +0,75 mm +0,5% +2,0 mm
Ortogonalidad é KUO, Ol 00U, Compliant
Spessore - Thickness mm Konform
Starke - Epaisseur 150105452 % Conforme £0,5mm +5% +0,5 mm
Espesor -OI'El$ Conforme
Rettilineita degli spigoli 00U AUOUUAY
Edge straightness UNIEN 14411-G
Rechtlmlgkelt def Kanten +075 mm +05% 15 mm
Rectitude des arétes ’ ! !
Rectitud de las esquinas
& RAIGIEIAEIOOU,  [ROIOI
Planarita - Flatness © ©
Ebenﬂachlgkelt - Planéité +075 mm +05% £20 mm
Planeidad flnockoctHoctd ! ! !
Aspetto - Appearance
Aspekt - Aspect >95%
Aspecto -CIATIEE ,E%o
. " <05

AssorblmentoAd acqua Valore singolo massimo 0,6%
Water absforp};uon Maximum single value 0,6%
A;:Zfri,‘;:z,ge 150 105453 % <05 Maximaler Einzelwert 0,6
Absor?ic’;n e aglljja Valeur unitaire maximale 0,6

PP ol Valor maximo individual 0,6
€0%0000,I0°AIEA MakcumanbHoe oTgenbHoe 3HaueHue 0,6
Resistenza alla flessione
Resistance to bending
Biegefestigkeit
Résistance a la flexion
Resistencia ala flexitn, R235
€00HOUEJAIEA  EAEU 150 10545_4 N/mm? 235 Valore singolo minimo 32 UNIEN 14411-G
Modulo di rottura Minimum single value 32
Modulus of rupture Geringer Einzelwe(t 32
Bruchlast - Module de rupture Valeur unique minimale 32
Médulo de rotura Valorunicominimo32
Mpezen NPoUHOCTY Ny paspbise SEIET JOA OU%0ALIOA Al+"AIEA 32
Sforzo di rottura Conforme Spg ssore Spg ssore
Breaking strength Compliant Thickness Thickness
Bruchkraft Konform Starke <75mm Starke >75mm
Force de Rupture 1SO 10545_4 N Conforme Epaisseur Epaisseur UNIEN 14411-G
Esfuerzo de rotura Conforme IESFES;” IESFE'S?
Pa3pbiBHoe ycune &00U,AUOU,UAU > 700N > 1300N
Resistenza all'abrasione profonda
Resistance to deep abrasion
Tiefenabriebfestigkeit
Résistance a I'abrasion profonde 1SO 10545_6 mm? 120-150 <175 UNIEN 14411-G

Resistencia a la abrasion profunda
YcToiumMBOCTD K Iy6OKOMY NCTUPaHUIo

BEIGE, GREIGE, FANGO, GRIGIO, NERO

Resistenza all'abrasione superficiale
Resistance to surface abrasion
Abriebfestigkeit

Résistance a I'abrasion superficielle
Resistencia a la abrasion superficial

metodo interno
internal method
Interne Methode
méthode interne
método interno

classe interna

internal class

Interne Klassifizierung
classe interne

clase interna

Come indicato dal produttore

As indicated by manufacturer
Wie vom Hersteller angegeben
Comme indiqué par le producteur
En base a las intrucciones del

Come indicato dal produttore

As indicated by manufacturer

Wie vom Hersteller angegeben
Comme indiqué par le producteur

En base a las intrucciones del productor

CTOMKOCTb K NOBEPXHOCTHOMY UCTUPAHMIO B ¢ productor i Pss g 10y TUTESHONS O

BIANCO BHYTPEHHUI MeTog BHYTPEHHMIA Knacc 341 AHIAIO EA,0UC EUATAT &+l A+ A0 EA,0UC EVATAT

Resistenza al gelo Conforme Prova superata secondo la EN 1SO 10545-1 - Test passed in

Frost resistance Compliant accordance with EN IS0 10545-1 - Priifung gemaf EN 1SO

Frostbestandigkeit Konform 10545-1 bestanden - Essai réussi conformément & la norme

Résistance au gel 15010545_12 Conforme EN ISO 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la El UNIEN14411-G
Resistencia al helado Conforme 1SO 10545-1 icnbiTaHue NPOIAAEHO B COOTBETCTBIAM CO

40 KOAOOUOEIOOU, €00U,AUOU,UAU craHgaprom EN 150 10545-1

Resistenza agli shalzi termici Conforme Prova superata secondo la EN 1SO 10545-1 - Test passed in

Thermal shock resistance Compliant accordance with EN 15O 10545-1 - Prifung gemaf EN SO

Widerstandsfahigkeit Temperaturschwankungen 15010545 9 Konform 10545-1 bestanden - Essai réussi conformément & la norme UNIEN 14411-G
Résistance aux chocs thermiques - Conforme EN ISO 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la E

Resistencia aJ ghqqqe_;érmico o R qu]fqr[ng_ o 1SO 10545-1 VicnbiTaHue NpoiiAeHO B COOTBETCTBIN CO

SUOEIOOU, [ UAOIO, TOA  BAO$%ot! é00U,AUOU,UAU cranpaptom EN 150 10545-1

Coefficiente di dilatazione termica lineare Valore dichiarato

Coefficient of linear thermal expansion Value declared

Linearer Warmeausdehnungs-Koeffizient 150105458 X106/°C <9 Erklarter wert UNIEN 14411-G

Coefficient lineaire de dilatation thermique
Coeficiente de dilatacion térmica lineal

§0°UUE'EAIU IEIAEID,0 UACIO0,0  R+O'E RAIER

Valeur déclarée
Valor declarado
3asBNEeHHOE 3HaueHne

70

Concept

CARATTERISTICA METODO DI PROVA UNITA DI MISURA VALORITIPICI MEDI VALORI LIMITE PREVISTI NORMA DI RIFERIMENTO
CHARACTERISTIC TESTING METHOD MEASUREMENT UNIT AVERAGE TYPICAL VALUES ESTABLISHED LIMITS REFERENCE STANDARD
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE MAREINHEIT TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VORGESEHENE GRENZWERTE BEZUNGSNORM
CARACTERISTIQUE METHODE D'ESSAI UNITE DE MESURE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALEURS LIMITES PREVUES NORME DE REFERENCES
CARACTERISTICA METODO DE PRUEBA UNIDAD DE MEDIDA VALORES TIPICOS MEDIOS VALORES LIMITE PREVISTOS NORMA DE REFERENCIA
ikeAsiOsagiash 30i6N aseoifica ONagaiA aaa0e0cai 120660 4cA60ca 2e0NIE36180¢¢60 ePENOEUCH0 achoOcail silicNAl Nat CNeACEa
Resistenza alle macchie classe 5 classe 3 minimo
Resistance to staining class 5 class 3 minimum
Bestandigkeit gegen Fleckenbildner klasse 5 Mind. klasse 3 }
Résistance aux produits tachants 15010545_14 classe 5 classe 3 minimum UNIEN 14411-G
Resistencia a las manchas categoria 5 categoria 3 minimo
EUOEIOOU, | OfIUIOO: M+AOAIE, 11+00 5 IEIEIUT 1+00 3
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico
e sali per piscina
Resistance to chemicals for household use UB minimo / UB minimum
and swimrming pool salts UA Mind. UB / UB minimum
Bestindigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusitze furl BEIGE, GREIGE, FANGO, UB minimo AEIET#],I'E UB
hwimmbi
5 ,W‘mmbader N GRIGIO, NERO UNIEN 14411-G
Résistance aux produits chimiques » »
d'usage domestique et sels pour piscine GA GB minimo / GB minimum
Resistencia a los productos quimicos para uso BIANCO Mind. GB / GB minimum
doméstico y sales para piscina 1501054513 GB minimo AEIEI],I'E GB
YOUOGEE,00U, 100, T EIEAOIEI O BA%oOUA
E OOIfll %olfl +O0AEIO,
Resistenza agli acidi e alle basi ULA-UHA Valore dichiarato
Resistance to acids and bases BEIGE, GREIGE, FANGO, Value declared
Seaulre-und Laugepfestlgkelt GRIGIO, NERO Erklarter'wert' UNIEN 14411-G
Résistance aux acides et aux bases Valeur déclarée
Resistencia a los dcidos y a las bases GLA-GHA Valor declarado
EUOEIOOU, | [EOIOU#I E "AlO# BIANCO 3aABNeHHoe 3HaueHme
Non devono presentare apprezzabili
alterazioni di colore
No sample must show noticeable
Resistenza dei colori alla luce Conforme colour modifications
Colour resistance to light exposure Compliant Aucun échantillon ne doit présenter
Farbechtheit unter Lichteinfluss DIN 51094 Konform d'altérations appréciables de couleur
Résistance des couleurs a la lumiere Conforme Kein Muster darf sichtbare
Resistencia de los colores a la exposicion de la luz Conforme Farbverénderungen aufweisen
C,AUOOUOEIOOU, *,AUO, 800U,AUOU,UAU Ninguna muestra ha de presentar
alteraciones apreciables de color
E 0ot EA OREA'0, 1A %00IEAI
EIAU, AIF°E" E
Resistenza allo scivolamento daR9aR13
Skid resistance from R9 to R13
g DIN 51130
Sgt;chhemmung RAMP METHOD R10 von R? bis R13
ésistance au glissement deR9aR13 BGR181*
Resistencia al deslizamiento deR9aRi3
800KOUE,IAIEA OROOI# A° #E, OUR9 %0 R13
Resistenza allo scivolamento classe 1
Skid resistance class 1 ENV 12633
Rutschhemmung klasse 1
Résistance au glissement PENDULUM classe 1
N N A . BOE N°74 del 2006
Resistencia al deslizamiento categoria 1
800ROUE IAIEA OO0, A” #IE, {1001
0-24
Scivoloso - Slippery - Rutschig - Glissant - Resbaladizo -
Ckonb3knit
Resistenza allo scivolamento
; . 25-35
Skid resistance volosita mod d sl
Rutschhemmung Scivolosita moderata - Moderately sl ippery -
Rési : PENDULUM PTV>36 MaRige Rutschgefahr - Glissance modérée - BSEN13036-4:2011
ésistance au glissement o
} N A Deslizamiento moderadd/mepeHHas ckonb3kocTb
Resistencia al deslizamiento
80OROUE IAIEA OROOI A” HIE, >36
Basso rischio scivolamento - Low slipping risk -
Geringe Rutschgefahr - Risque de glissement faible - Baj
riesgo de deslizamientoHu3kuit puck ckonbxeHna
Coefficiente di attrito medio
Mean coefficient of friction
Mittlerer Reibungskoeffizient D.M.N°236
Coefficient de frottement moyen BCR. K>040 K>040 14/6/1989
Coefficient de roce medio R
& RA%lEE [O'UUE'EAI U RAIEA

(a)  Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricaziodienensione nominale - Permissible difference between work size and nominal size - Zuléssige Differenz zwischen WerksmaB und Nennmag - Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension
nominale - Diferencia admisible entre medida de fabricacion y medida noffonptraman pastuLia Mexay hakTiueckim pasmepom U3Aena 1 HOMAHNbHbIM.

(b)  Deviazione ammissibila % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione - Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size - Zuléssige Abweichung, in %, der mittleren GroRe
einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaf - Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 cotés) par rapport a la dimension de fabrication - En porcentaje, desviacion admisible del tamafio medio de un solo azulejo (2 o 4 lados)
con respecto a la medida de fabricacidfonyctiimoe oTKiIoHeHue B % CpeAHero pasmepa Kaxgoit MMTKM (2 v 4 CTOPOHI) OT GaKTUYECKYIX Pa3MepoB.

() cc Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione | e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni
difabbricazione corrispondenti | w. Deviazione massima issibile dello svergol in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione - c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the
diagonal calculated on the basis of the work size | e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size | w.Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work
size - c.c. Maximal zuléssige Abweichung der Mittelpunktwdlbung, in % oder mm, bezogen auf die tiber das WerksmaB berechnete Diagonale | e.c. Maximal zulassige Abweichung der Kantenwélbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehtrige WerksmaB | w. Maximal
zuléssige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die tiber das WerksmaB berechnete Diagonale - .c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport a la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication | e.c.
Déviation maximale admissible de la courbure de I'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication c i | w. Déviation le admissible du voile en % ou en mm, par rapport & la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication - c.c.
En porcentaje 0 en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada seguin las medidas de fabricacion | e.c. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a
las medidas de fabricacion correspondientes | w. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada segun las (el 3rua UeHTpa B
9 VY B MM OTHOCHTE/IBHO AarOHaNH, PACCYMTAHHOE MO GaKTUYeCKitM pasmepam | e.c. MakcumanbHoe AonyCTVMOE OTKTIOHEHMe U3riba KpomKiA B % i B MM K COOTBETC ¢
OTK/IOHeHMe NepeKoca B % Wit B MM 110 OTHOLIEHWHO K AUATOHaH, PACCHUTAHHOE M0 GAKTUUECKUM pasMepam.

KM pasvepam | w. MakcumanbHoe gonycTimoe

Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. - Bodenbelage fiir Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. - Sols de locaux industriels et de zones
detravail a surfaces dérapantes. - Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbatliz&:0 1 O0TA"AIER E&+-0°E1 AOH 00 OIO1, AIETE 00 ARIOOUAIIE.

*  Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. - Flooring for wet areas to be walked on barefoot. - Bodenbeldge in nassbelasteten BarfuBbereichen. - Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. - Pavimentaciones para zonas mojadas donde
se camina con pies descalzoseOl" %qlfl i+£1't AGI, ORA%olAll'A %olfl 10E%0AIER OO IET -OOEIO.

Distribuido por
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